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BRUCKEN AUS WETTERFESTEM STAHL - Protokoll der Briickenuntersuchung
VIADUCS DES VAUX

BAUWERK

Allgemeine Angaben

Projekt-Nr. ICOM: 23 Datum : 5. Januar 2000
Bauwerksnummer :  71.34.51 Priifer : Lang

Standort : En Valleires, Yvonand

Fertigstellung : 1999

Briickenfunktion : Autobahnbriicke des Al iiber les valleires und les vaux

Bauherrschaft : Etat de Vaud, Département des Travaux publics, Service des autoroutes, Lausanne
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Konstruktionsart

Zwei parallel verlaufende, im Grundriss gekriimmte Stahl-Beton-Verbundbriicken bestehend aus je einer 10-
feldrigen Vorlandbriicke mit zwei untenliegenden Haupttrigern und Stahlbetonfahrbahnplatte sowie je einer
5-feldrigen Hauptbriicke mit Stahlkasten und obenliegender Stahlbetonfahrbahnplatte.

Technische Daten

Spannweiten : 40.00 + 6 x 56.00 + 3 x 62.00 + 130.00 + 16.00 + 130.00 + 62.00 + 45.00 = 945.00 m
Fahrbahnbreite : 2 x 12.00 m

Gesamtbreite : 2 x 13.46 m

Haupttragerabstand Vorlandbriicke : 6.00 m

Haupttragerhohe Vorlandbriicke: var. (ca. 2.6 bis 2.8 m),

Haupttragerhohe Hauptbriicke : var. (ca. 2.6 bis 6.2 m)

Stahlmarke : Indaten

Lagebeschreibung
Koordinaten : 546'700/181'600
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UMWELTBEDINGUNGEN

Atmospharentyp

Landklima (Korrosivititsklasse 1 bis2) 1
[ Stadtklima (Korrosivititsklasse 2 bis 3)
O Industrieklima  (Korrosivitdtsklasse 3 bis 5)

Beschreibung der umgebenden Umwelteinflisse

Léandliche Umgebung ohne besondere Umwelteinfliisse.

Tausalzbeanspruchung

O nein
ja, infolge Schwarzrdumung der Fahrbahn

Direkt benetzte Flachen

e Stegflichen Kastenquerschnitt im unteren Bereich vorallem iiber den Zwischenstiitzen durch
Schlagregen.

Indirekt benetzte Flachen
e Haupttriager Vorlandbriicke durch Kondensation,

e Stegflichen Kastenquerschnitt im oberen Bereich sowie Oberflansch' Kastentriger innen und
Unterflansch aussen durch Kondensation,

Nicht bewitterte Flachen

e Stege und Unterflansch Kastentriger innen, Querscheiben Kastentréger.

' ‘Wihrend Briickenuntersuchung am 5.1.2000 wurde sehr starke Kondensation an der Innenseite des Oberflansches
festgestellt. Gleichzeitig waren zahlreiche Bodenkompartimente mit Wasser gefiillt, da die Ablaufrohre der
Einlauftassen noch nicht an die Sammelleitung angeschlossen sind.
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ENTWASSERUNGSFUHRUNG / FAHRBAHNUBERGANGE

Entwasserungsfiihrung

Einlauftassen jeweils am Kurveninnenrand der Fahrbahn. Sammelleitung® zwischen den Haupttrigern resp.
im Kastentrager zu den Widerlager Ost und West.

Belagsentwiésserung im Raster, zum Teil noch verschlossen, zum Teil offen aber ohne Ueberstand bzgl.
Unterkante Fahrbahnplatte.

Vorhandene Schadstellen
O nein

X ja

Beschreibung :

Entwésserungsrohre noch nicht an Sammelleitung angeschlossen, Belagsentwisserungsrohrchen zum Teil
ohne Ueberstand.

Sanierung der Schadstellen erforderlich

O nein
[ ja, Belagsentwisserungsrohrchen, sofern nicht noch bis Bauvollendung ergénzt.

Begriindung :
Bei Belagsentwisserungsrohrchen ohne Ueberstand bzgl. Untersicht Fahrbahnplatte gelangt Wasser auf
Stahlkonstruktion.

Fahrbahnubergange

Zum Zeitpunkt der Briickenuntersuchung noch nicht eingebaut.

Vorhandene Schadstellen
O nein
O ja

Beschreibung :

Sanierung der Schadstellen erforderlich
O nein
O ja

Begriindung :

2 Sammelleitung Vorlandbriicke Seite Jura fehlt noch

ASTRA 87/98 — ICOM 437



Briicken aus wetterfestem Stahl, Protokoll der Briickenuntersuchung 5/9

TRAGWERK
(SF : Schonheitsfehler ; SS : Schadstelle)

Stahlkonstruktion
Haupttriger
e Vorlandbriicke und Hauptbriicke : stark unterschiedliche wolkenartige Verfarbungen (SF),

e Kasten Hauptbriicke, Unterflansch : zahlreiche Bodenkompartimente mit Wasser gefiillt. Dieses stammt
von den noch nicht an die Sammelleitung angeschlossenen Ablaufrohren der Einlauftassen. Es kann aber
zum Teil nicht abfliessen, da entweder Entwasserungséffnungen fehlen oder nicht geniigend Gefille in
ihre Richtung vorhanden ist (SS),

e Kasten Haupttrager, Oberflansch : starke Kondensation (gldnzend nass). Dies ist moglicherweise auf das
obenerwidhnte Wasser zurlickzufiihren und sollte bei funktionierender Fahrbahnentwisserung
verschwinden (Ueberwachen !).

Quertriger

e Vorlandbriicken : noch stark unterschiedliche Verfarbungen (SF) :

Ubrige Konstruktionselemente
Widerlager

e Widerlagerbank entwissert nach vorne (SF).
Stiitzen

e Bemerkung : Stiitzenkopfdetail gut gelost.

Fahrbahn

e Endverdickung der Fahrbahnplatte im Bereich Fahrbahniibergang ohne Tropfnase. Allfilliges
Leckwasser gelangt zum Entquertridger. Da die Widerlagerkonstruktion gut beliiftet ist, diirfte sich der
mogliche Schaden in Grenzen halten (Ueberwachen).
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FARBUNG

Bereiche der Stahloberflaiche mit Walzhaut versehen

% nein
O ja

Beschreibung :

Bereiche der Stahloberflache gestrichen oder beschichtet

% nein
O ja

Beschreibung :

Farbung direkt benetzter Flachen

e Nur von weitem erkennbar. Noch stark unterschiedlich aber ehre hell.

Farbung indirekt benetzter Flachen

e Noch stark unterschiedlich, hell RAL 8003/lechmbraun, RAL 8004/kupferbraun und RAL

8023/orangebraun.

Farbung nicht bewitterter Flachen

e Hell, zum Teil schimmert die blanke Metalloberfliche durch, RAL 8004/kupferbraun und RAL

8023/orangebraun.
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WANDDICKENMESSUNG

Vorhandene Messstellen

O keine
(¥ ja, (Resultate siche Datei ‘Vaux DASt-RL 007 A3.xls)

Bezeichnung, : (Alle Messstellen Briicke Seite Jura)

1 Widerlager Lausanne, Haupttrager Alpen : Unterflansch,
Widerlager Lausanne, Haupttrager Alpen : Steg,
Widerlager Lausanne, Haupttrager Jura : Unterflansch,

Widerlager Lausanne Haupttrager Jura : Steg,

2

3

4

5 Auflager 5, Haupttrager Alpen : Unterflansch,

6 Auflager 5, Haupttrager Alpen : Steg, unterer Bereich,
7 Auflager 5, Haupttrager Alpen : Steg, oberer Bereich,
8 Auflager 5, Haupttrager Jura : Unterflansch,

9 Auflager 5, Haupttrager Jura : Steg, unterer Bereich,
10 Auflager 5, Haupttrager Jura : Steg, oberer Bereich,

11 Auflager 11, Kastentridger : Steg Jura, unterer Bereich,
12 Auflager 11, Kastentrager : Steg Jura, oberer Bereich,
13 Auflager 11, Kastentrdger : Unterflansch,

14 Auflager 11, Kastentrager : Quersteife,

15 Auflager 11, Kastentriager : Steg Alpen, unterer Bereich,
16 Auflager 11, Kastentrager : Steg Alpen, oberer Bereich,
17 Feld 10-11, Kastentrdger : Steg Jura, unterer Bereich,
18 Feld 10-11, Kastentrager : Steg Jura, oberer Bereich,
19 Feld 10-11, Kastentrager : Unterflansch,

20 Feld 10-11, Kastentrager : Quersteife,

21 Feld 10-11, Kastentrdger : Steg Alpen, unterer Bereich,
22 Feld 10-11, Kastentrager : Steg Alpen, oberer Bereich,

Vorhandene Nullmessungen

O keine
[ ja, durchgefiihrt am 8.7.1998 und 10.9.1998
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Anlegung neuer Messstellen

nein
O ja

Bezeichnung :

Zusammenstellung der Messresultate

Messstelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nullmessung | [mm] | 28.8 | 244 | 28.6 | 244 | 83.7 | 243 | 242 | 793 | 242 | 242
Messwert [mm] | 28.8 | 244 - 244 | 83.6 | 243 | 242 | 79.2 | 242 | 24.1
Abweichung | [mm] | 0.0 0.0 - 0.0 -0.1 -0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.1
Abweichung [%] 0.0 0.0 - 0.0 -0.1 -0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.4
Nominalwert | [mm] | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 82.0 | 24.0 | 24.0 | 78.0 | 24.0 | 24.0

Messstelle 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Nullmessung | [mm] | 23.3 | 17.1 | 444 | 224 | 203 | 17.2 | 21.2 | 12.7 | 214 | 20.6
Messwert [mm] | 233 | 17.1 | 443 | 224 | 203 | 17.2 | 21.1 12.7 | 21.4 | 205

Abweichung | [mm] | 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1
Abweichung [%] 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 -05 0.0 0.0 -0.5
Nominalwert | [mm] | 23.0 | 17.0 | 44.0 | 22.0 | 20.0 | 17.0 | 21.0 | 12.0 | 21.0 | 19.0

Messstelle 21 22
Nullmessung | [mm] | 23.3 12.7
Messwert [mm] | 23.3 12.7

Abweichung | [mm] | 0.0 0.0
Abweichung [%] 0.0 0.0
Nominalwert | [mm] | 23.0 | 13.0
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ASTHETISCHE EINSTUFUNG

Die Stahlkonstruktion befindet sich noch im Stadium der Deckschichtbildung. Die Farbung ist noch stark
unterschiedlich und man hat noch eindeutig den Eindruck eines Bauwerkes im Bauzustand. Die Beurteilung
der Aesthetik muss zu einem spateren Zeitpunkt (ca. Herbst 2002) oder am besten jahrlich widerholt werden.

SCHLUSSFOLEGERUNGEN

Das Langzeitverhalten der Stahlkonstruktion kann noch nicht Dbeurteilt werden. Weitere
Briickenuntersuchungen und  Wanddickenmessungen  “werden  dariiber = Aufschluss  geben.
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